Valores de humedad

En general, la humedad de los carbones es máxima en las turbas ( por encima del 60%), muy considerable en los lignitos pardos (50-60% en los lignitos de Galicia) baja muy rápidamente en las hullas (5% en las de llama larga y sólo 2% en las de coque) y puede aumentar ligeramente en los carbones antracitosos (3%).

El secado de los carbones constituye a veces un serio problema tecnológico; ya que su higroscopicidad hace muchas veces que sea prácticamente imposible su secado. Tal es el caso de las turbas y de muchos lignitos.

