La presencia de nitrógeno en el carbón:

Se acepta que el nitrógeno del carbón procede, exclusivamente, de estructuras orgánicas: proteínas vegetales (con bajo contenido de nitrógeno), proteínas animales, alcaloides, clorofila, etc. Tecnológicamente, el nitrógeno no tiene importancia en los procesos de gasificación y combustión, donde prácticamente se desprende en forma no combinada. En la coquización o destilación a baja temperatura, forma, por el contrario, compuestos muy interesantes desde el punto de vista industrial (amoníaco, anilinas, picolinas, etc).

